
Résumé : 

Les cristaux liquides dispersés dans une matrice polymère (PDLCs) sont une nouvelle classe 

des matériaux hétérogènes constitués d’une dispersion de microgouttelettes de cristal liquide dans une 
matrice de polymère. Ces matériaux présentent un intérêt considérable grâce à leurs propriétés 

électrooptiques. Ils peuvent en effet commuter entre un état opaque fortement diffusif (état off) et un 

état transparent (état on) après application d’un champ électrique. Ces systèmes sont toujours étudiés 

pour maintes applications (valves optiques, affichage, fenêtres commutables, filtres optiques,...). 
L’étude approfondie du comportement thermodynamique des mélanges polymère/CL a été effectué 

pour deux polymères ayant une architecture différente : linéaire et réticulé. Elle montre une différence 

claire des diagrammes des phases entre ces deux cas qui est dûe principalement à la présence des 
forces élastiques dans le réseau. Cette étude théorique a permis d’ajuster des diagrammes des phases 

expérimentaux à partir des courbes de gonflement dans le cas de trois réseaux différents (PABu/5CB, 

PABu/7CB, PABu/E7) et ceci pour des plusieurs densités de réticulation. 
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Sommary: 

Liquid crystals dispersed in a polymer matrix (PDLC) are a new class of heterogeneous 

materials consisting of a micro-dispersed liquid crystal in a polymer matrix. These materials are of 

considerable interest due to their properties electrooptiques. They can indeed switch between an 
opaque highly diffusive (off state) and a transparent state (on state) after applying an electric field. 

These systems are designed for many applications (optical valves, displays, optical filters,...). The 

comprehensive study of the thermodynamic behavior of polymer blends / CL was performed for two 
polymers with different architecture: linear and crosslinked. It shows a clear difference diagrams of 

the phases between these two cases is mainly due to the presence of elastic forces in the network. This 

theoretical study allowed to adjust the phase diagrams from experimental curves of swelling in the 
case of three different networks (PABu/5CB, PABu/7CB, PABu/E7) and this for of several 

crosslinking densities. 
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:الملخص  

تجاوست تتأٌف مىاد غير الم  مه خدَدصىف اث هٍزلمالدب في مصفوفت ةالبلوراث السائلت المنتشر

أهمُت   تمثًهري الدىاد.اثزلممه بٍىزاث سائٍت صغيرة متىاثسة في مصفىفت الدب

 خازج) واشس . ٌٍغاَتعاتم يمىه أن تحىي بين . اٌىهسوبصسَتهالخصائصا  وظسوبيرة

 ة استعمالاث مثلا عد لذاهري الأوظمت . بائٍو وشفاف بعد تطبُك لراي وهس(الحاٌت

 ز اٌبصسَت، تصىٌة، الدسشحلابٍت ٌلاستبداي  اٌىىافراٌضىئُت،اٌصماماث )

  ٌٍمسوبالحسازَت الحسوت  في دزاست شامٍت ٌسٍىن.وتىءاث الأشُاء بأشعت اٌٍُصز

ج ٌشلم، في دزاست شامٍت عه اٌسٍىن الحسازَت ياٌبٍىزاث اٌسائٍت/بٍمسلما

الخطُت : بىُت مختٍفت ذاث  بٍمساث لاثىين مه المث المجٍس لد أنجص/ اٌبىٌُمس 

خططاث بين هاتين الحاٌتين َسخع في المدي عًٍ فسق واضح ث  هدي اٌدزاست .والدعمدة

سمح ٌٍضبط  ثهري اٌدزاست اٌىظسَت. ذٌه أساسا إلى وخىد لىاث مسوت في اٌشبىت

ثلاث اي ثالا الحمه وً  فيث الاوتفاخمه لحيىُااوطلالامه ا اٌبُاوُت اٌتدسَبُت 

 .عمدَتوثافتعدةوذٌه ي (PABu/5CB  ،PABu/7CB ، PABu/E7)ختٍفت المشبىاث ًٌ
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