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INTRODUCTION 

 
L'eau constitue un élément fondamental en matière de pollution, par exemple les 

industries situées à proximité du cours d'eau y ont rejeté leurs effluents. A ce phénomène, il 

faut ajouter l'érosion et le ruissellement de l'eau sur les sols et chaussées. En effet dans le cas 

des métaux, comme pour d'autres composés, celle-ci favorise de nombreuses réactions 

chimiques. L'eau transporte les métaux lourds, et les introduire dans les chaînes alimentaires 

(poisson, algues, etc.). Même si les métaux lourds sont le plus souvent présents à l'état de 

trace, ils n'en restent pas moins très dangereux, puisque leur toxicité se développe par bio- 

accumulation dans les organismes. 

Au cours de ces dernières années, plusieurs techniques de dépollution ont été 

développées pour réduire l’impact de ces métaux. Parmi ces méthodes : l'électrolyse, les 

procédés d’oxydations avancées, les séparations biologiques et la complexation qui présente 

une importance majeure pour la décontamination de l’eau des métaux lourds. 

Ainsi, le but de notre travail est de la décontamination de l’eau par complexation des 

métaux lourds et ceci en utilisant un nouveau ligand base de schiff. 

Dans ce mémoire, notre travail sera divisé en trois parties : 

 
- La première partie fait l’objet d’une étude bibliographique sur les ligands de type 

base de schiff et leurs complexes et d’un résumé sur les métaux lourds et leurs impacts sur 

l’environnement. 

- La deuxième partie est consacrée à la synthèse d’un nouveau ligand base de schiff, et 

sa caractérisation par différentes méthodes d’analyse. 

- La troisième partie explore et développe l’étude cinétique de l’élimination du 

cadmium, du cuivre et du zinc des solutions aqueuses par l’intermédiaire de notre ligand 

synthétisé en fonction de plusieurs paramètres expérimentaux : le temps de contact, le pH 

et la température. 

Une conclusion générale clôture notre présent travail. 
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I. les bases de Schiff 
 

I.1 Introduction 

Les bases de Schiff (Figure 1) présentent un rôle important dans différents domaines 

de la chimie. En effet, des efforts considérables ont été déployés pour développer les 

méthodes de synthèse de ces composés, qui ont suscité, pendant très longtemps une attention 

très particulière chez beaucoup de chercheurs en se basant sur leur importance dans le 

domaine industriel, biologique, pharmaceutique ainsi que dans le domaine médicinal. 

Par ailleurs, la complexation des ligands bases de Schiff avec les métaux de transition 

aboutit à des composés ayant des propriétés biologique : antioxydante, antifongique 

antibactérienne, antivirale et anticancéreuse [1, 2]. 

 

 

figure 1: Structure générale d’une base de Schiff 

I.2 Définition 

Les bases de Schiff portent réellement le nom de leur inventeur Hugo Schiff (1834- 

1915) qui fut le premier chimiste à synthétiser ce type de composés en 1864 [3]. 

Une base de Schiff est définie comme étant tout produit comportant une fonction 

imine dont l’un des constituants sur le carbone ou sur l’azote, est un groupement aromatique. 

Ce produit résulte de la réaction entre un azote nucléophile provenant d’une amine primaire et 

un composé carbonylé, suivie de l’élimination d’une molécule d’eau [4]. 

 
 

 
 

figure 2: Réaction générale de formation d’une base de Schiff 

H2O 
R1 R1 

C O + NH2R3 C NR3 

R2 R2 
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I.3 Synthèse 

La base de Schiff est formée par une réaction de condensation d’un aldéhyde 

ou d’une cétone sur l’amine primaire qu’elle soit aliphatique ou aromatique comme cela est 

illustré par la figure 2. 

Les bases de Schiff contenant des groupes aryle comme substituants sont considérées 

comme les plus stables [5]. Compte tenu la plus grande délocalisation des électrons à la 

surface de la molécule. Ces dérivés se synthétisent selon des procédures très simples avec de 

bons rendements [6]. 

A noter que les bases de Schiff produites par la condensation d'aldéhydes aliphatiques 

sont relativement instables et sujettes à la polymérisation [7]. La formation des bases de 

Schiff à partir d’un aldéhyde ou une cétone est une réaction réversible, généralement 

catalysée par un acide ou une base ou par chauffage. En général, la réversibilité de cette 

réaction nécessite habituellement l'élimination de l'eau du milieu réactionnel en utilisant un 

alcool pour déplacer l'équilibre vers la droite ou vers la formation de la base de Schiff. Ceci 

peut être réalisé en utilisant un montage appelé "Dean-stark" [8]. 

Dans les réactions de condensation, les aldéhydes réagissent plus vite que les cétones. 

Ce qui provoque la formation d’une base de Schiff résultante de l’aldéhyde présente moins de 

gênes stériques que celle d’une cétone [9]. De plus, la densité électronique sur l'atome de 

carbone du groupement carbonyle est plus faible dans le cas de la cétone que dans le cas de 

l'aldéhyde, de sorte que l'efficacité d'attaque nucléophile de l'amine est ainsi régulée [10]. 

Généralement les bases de Schiff sont des solides qui précipitent lors de leur formation 

dans le milieu réactionnel, facilitant leur éventuelle séparation qui peut être facilement 

réalisée par filtration [11]. 

I.4. Classification des ligands bases de Schiff 

Les ligands bases de Schiff ont une grande aptitude à former des liaisons de 

coordination avec les métaux de transition selon les conditions de réactions utilisées. Au cours 

des deux dernières décennies, Plusieurs travaux de recherches ont été rapportés dans la 

littérature. En effet plusieurs expériences sont focalisées essentiellement sur la complexation 

des    ligands     bases     de     Schiff     avec     les     métaux     de     transition     [12-17]. 

Dans l'ensemble ou pour la grande majorité de ces ligands. Leurs molécules organiques 

possédent des atomes donneurs d’électrons au sens de Lewis. 
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Sur la base du nombre de sites de coordination, ligands et bases de Schiff, ils peuvent 

être classés selon plusieurs types de structures : 

I.4.1 Base de Schiff monodentate 
 

C'est un ligand qui peut former une seule liaison de coordination avec l’atome central. 

 
A titre d’exemple Bushra Naureen et coll. [18] ont synthétisé deux nouveaux ligands 

de base de Schiff qui ont subi une complexation avec le fer (III) et le zinc (II). Ces ligands et 

leurs complexes métalliques ont été caractérisés par des techniques de caractérisation 

spectrale, notamment la spectroscopie (UV-Vis), la spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier (FTIR), la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) et la 

spectrométrie de masse (MS). Des activités pharmacologiques comprenant des dosages 

antibactériens, antifongiques, antioxydants et antitumoraux ont été réalisées. Tous les 

composés ont montré des activités antibactériennes et antifongiques, mais les complexes 

métalliques ont montré de meilleures activités par rapport aux ligands d'origine, en particulier 

tous les complexes de zinc (II). Par contre les ligands libres ont illustré un meilleur 

comportement antioxydant et une meilleure activité anti-tumorale par rapport aux complexes 

métalliques. Les résultats obtenus suggèrent que les bases de schiff et leurs complexes 

métalliques ont le potentiel d'être explorés en tant qu'agents pharmaceutiques actifs. 

 

 
figure 3: Représentation de la base de schiff monodentate 

I.4.2 Base de Schiff bidentate 
 

C'est un ligand qui peut former deux liaisons de coordination avec l’atome central. 

 
Il est important de présenter les travaux effectués par Manju Yadav et coll. [19] qui 

ont réussi à préparer une série de complexes de coordination de métaux Co(II), Ni(II), Cu(II) 

et Zn(II) dérivés de quatre nouveaux ligands base de Schiff (Figure 4). Les composés 

synthétisés ont été criblés pour leurs activités antimicrobiennes in vitro contre plusieurs 

bactéries. Malheureusement ils ont découvert que les chélates métalliques étaient plus nocifs 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12039-020-01854-6#auth-Manju-Yadav
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que leurs bases de Schiff parentales. De plus les composés ont également été évalués pour 

leur activité antioxydante et ont constaté que les complexes sont plus puissants et présentent 

une excellente efficacité pour décolorer la solution de couleur violette DPPH que leurs ligands 

libres. 

 

 

figure 4: Représentation d’un complexe dérivé de la base de schiff bidentate 

I.4.3 Base de Schiff tridentate 
 

C'est un ligand qui peut former trois liaisons de coordination avec le cation métallique. 

 
Parmi les défis actuels de la chimie médicinale, le développement de nouveaux et  

meilleurs agents thérapeutiques efficaces contre les maladies infectieuses produites par les 

bactéries, les champignons, les virus et les parasites se démarque. La chimiothérapie étant 

l'une des principales stratégies contre ces maladies axées sur l'administration de médicaments 

organiques et inorganiques, cette dernière repose généralement sur l'effet synergique produit 

par la formation de complexes métalliques avec des bases de schiff. 

Cependant, malgré la grande variété de complexes métalliques trouvés dans la 

littérature utilisant ce type de ligands, seule une poignée d'entre eux incluent sur leurs 

structures des ligands tridentés. Par conséquent, Alberto Aragón-Muriel et coll. [20] ont 

synthétisé des nouveaux complexes dérivés des ligands base de Schiff tridentates (Figure 5) . 

Ces composés, ont été identifiés à l’aide des méthodes physico chimiques d’analyse: IR, UV- 

Vis, 1H RMN, la DSC, l’analyse élémentaire, les rayons X et la voltamétrie cyclique en milieu 

organique (DMF-Bu4NPF60.1 M) sur électrode de platine. 

https://sciprofiles.com/profile/1542290
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figure 5: Représentation des complexes dérivés des ligands base de schiff tridentates 

I.4.4 Base de Schiff tetradentate 
 

Fikre Elemo et coll. [21] ont préparé trois complexes isostructuraux de fer(III), de 

manganèse(III) et de chrome, avec un ligand base de Schiff tétradentate. Ce ligand a été 

préparé a partir de la condensation d'o-phénylènediamine et d'o-vanilline (Figure 6). Par la 

suite tous les composés synthétisés ont été caractérisés par des méthodes spectroscopiques et 

par diffraction des rayons X. La susceptibilité magnétique en fonction de la température a été 

mesurée dans un magnétomètre à calmar. Les trois complexes présentent un comportement 

antiferromagnétique dans la plage de la température étudiée. 

Cette étude vise et renforce l’intérêt générale pour concentrer davantage sur les complexes 

dérivés de base de Schiff tétradentates coordonnés avec les métaux de transition de première 

rangée, ce qui sera plus intéressant du point de vue de l'application. 

 

 
 

 
figure 6: Représentation de la synthèse du ligand base de Schiff tétradentate 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11243-022-00510-x#auth-Fikre-Elemo
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I.4.5 Base de Schiff pentadentate 
 

On peut citer le travail de Zhijie Xu et coll. [22] qui ont synthétisé et caractérisé une 

série des complexes dérivés des ligands Base de Schiff pentadentates (Figure 7). L'étude 

expérimentale et la simulation théorique des propriétés magnétiques a découvert le couplage 

ferromagnétique entre les ions métalliques pontés par le groupe cyanure dans tous la majorité 

des complexes synthétisés. De plus l'état de spin toujours élevé surtout pour l'ion Fe(III). 

 

 

figure 7: Représentation de la structure du complexe de Fer(III) dérivé du ligand Base de 

Schiff pentadentate 

I.4.6 Base de Schiff hexadentate 
 

Dans le contexte développer de nouveaux matériaux émergents avec un potentiel 

d'applications en tant que composés biologiquement actifs. Deepa Obero et coll. [23] ont 

synthétisé un nouveau polymère hybride dérivé d’une base de Schiff hexadentate développé 

avec un ion métallique Ru(II) (Figure 8). L'objectif principal de cette étude était de 

comprendre l'effet de la modification de l'ion métallique central sur l'énergie de stabilisation 

du champ de ligand. En outre, ils ontt étudié l'application dans les dispositifs de mémoire non 

volatile. Une caractérisation complète du polymère hybride nouvellement synthétisé a été 

réalisée pour établir sa structure ainsi que l'état d'oxydation de l'ion métallique central. Une 

étude comparative du cas présent et du polymère Fe(II) précédemment rapporté fournit un 

aperçu clair de l'effet de l'incorporation d'un ion métallique de plus grande taille dans la 

chaîne polymère. Les propriétés de mémoire non volatile du polymère ont montré un 

comportement rare de résistance différentielle négative (NDR) ainsi que l'état de faible 

résistance (LRS) comme état d'origine. Une rétention de charge remarquable et un test 

d'endurance ont été également démontrés. 
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figure 8: Représentation de la structure du complexe de Ru(III) dérivé du ligand Base de 

Schiff hexadentate 

I.5 Les complexes métalliques dérivés des ligands bases de schiff 
 

I.5.1 Définition des complexes 

 

Un complexe est un édifice polyatomique constitue d’un ou de plusieurs entités 

indépendantes (soient ions ou molécules). Il s'agit souvent d'un cation métallique entoure de 

plusieurs ligands qui délocalisent une partie de leur densité électronique sur le cation. 

 

Au cours des dernières années, il ya eu un intérêt considérable représente dans les 

complexes contenant des bases de schiff. Entre autres, les bases de schiff sont synthétisés de 

manière simple à partir de réactions de condensation en une étape, convenant ainsi à des 

modifications structurelles faciles, ayant le groupe imine comme point de coordination trouvé 

dans la plupart de leurs complexes métalliques et favorisant la chélation lorsque d'autres 

atomes donneurs sont trois, quatre ou cinq liaisons séparées. 

 

I.5.2 Types des complexes 

Les complexes sont classés en basant sur le nombre d’ions centraux (cations 

métalliques) qu’ils comportent. 

A) Complexe mononucléaire 
 

Complexe ne contenant qu’un seul ion métallique dans sa molécule. Dans le domaine 

pharmaceutique, on ne rencontre pratiquement que ce type. Exception très connue de 

quelques complexe binucléaire. 
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Mithun Kumar Ghosh et coll. [24] ont synthétisé et caractérisé par des méthodes 

spectroscopiques et par cristallographie aux rayons X deux nouveaux complexes de cuivre (II) 

et de Fer (III) dérivés d’un ligand base de schiff (Figure 9). Le test photocatalytique a été 

réalisé en présence de lumière solaire de bleu de méthylène (MB). Un résultat intéressant a été 

obtenu : le complexe du cuivre (II) a une capacité de dégradation contre le MB. Alors que le 

complexe de fer (III) a des propriétés de détection de H2O2. Les deux complexes ont été liés à 

l'ADN de veau-thymus par mode de liaison par intercalation. 

 

 

figure 9: Représentation du complexe mononucléaire de cuivre (II) 

b) Complexe polynucléaire 
 

Complexe possédant plusieurs atomes de métal dans sa molécule. 

 Complexes binucléaires 

Il est important de présenter les travaux effectués par Venkittapuram Palaniswamy 

Radha et coll. [25] qui ont préparé une série de complexes binucléaires Co(II), Ni(II), Cu(II) 

et Zn(II) avec un nouveau ligand base de Schiff bidenté (Figure 10). Les composés préparés 

ont été caractérisés par analyse élémentaire, mesures de susceptibilité magnétique, 

conductivité molaire, FT-IR, UV-vis, RMN 1H, RMN 13C et spectres de masse et analyse 

thermique (TGA/DTG). Le ligand synthétisé et ses complexes métalliques ont été criblés 

contre deux espèces bactériennes et fongiques gram-positives, gram-négatives. Les résultats 

ont révélé que les complexes métalliques présentaient une activité antimicrobienne supérieure 

à celle du ligand libre. L'activité antioxydante du ligand synthétisé et de leurs complexes 

métalliques a été réalisée par la méthode DPPH. 

https://www.tandfonline.com/author/Radha%2C%2BVenkittapuram%2BPalaniswamy
https://www.tandfonline.com/author/Radha%2C%2BVenkittapuram%2BPalaniswamy
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figure 10: Représentation du complexe binucléaire de zinc (II) 

 Complexes trinucléaires 

 

En ce qui concerne les complexes trinucléaires Abani Sarkar et coll. [26] ont réussi a 

décrire l'application de deux complexes fluorescents de zinc (II) et de cadmium (II) pour la 

détection des ions Hg(II) par une approche chimiodosimétrique . Les études de diffraction des 

rayons X sur monocristal a dévoilé le squelette trinucléaire des deux complexes 1 et 2 (Figure 

11). Les deux complexes se sont révélés hautement fluorescents par nature. En présence 

d'ions Hg2+, les complexes 1 et 2 étaient transformés en complexe intermédiaire mercurique 

mononucléaire (3) et enfin en complexe mercurique trinucléaire (4) par hydrolyse. Ils ont 

réussi à piéger et à caractériser le complexe intermédiaire 3. 

 
figure 11: Représentation ORTEP du complexe trinucléaire de zinc (II) 



CHAPITRE I : Etude bibliographique 

12 

 

 

 

 Complexes tetranucléaires 

 

Karla-Alejandra et coll. [27] ont préparé deux nouveaux complexes de cuivre (II) 

dérivés des base de Schiff. La diffraction des rayons X sur monocristal a permis d'établir la 

structure des deux complexes à l'état solide. Le premier complexe de cuivre(II) dérivé de la 2′-

hydroxy-5′-nitroacétophénone présentait une structure hydratée mononucléaire, dans laquelle 

la base de Schiff agissait comme un ligand tridenté. Tant dit le deuxième complexe de 

cuivre(II) synthétisé a partir de 2′-hydroxy-5′-méthylacétophénone a montré une structure 

métallocyclique anhydre tétranucléaire moins courante, dans laquelle la base de Schiff 

agissait comme un ligand tétradenté (Figure 12). Dans les deux composés, le cuivre (II) avait 

une géométrie plane carrée tétracoordonnée. Tous les résultats spectroscopiques électroniques 

et paramagnétiques, ainsi que de l'analyse thermique, étaient cohérents avec les structures 

cristallines. 

 
figure 12: Représentation ORTEP du complexe tetranucléaire de cuivre (II) 

I.6 Applications des bases de schiff 

La chimie bioinorganique est l'un des domaines les plus critiques de la chimie 

médicinale moderne. En plus de son ampleur et de sa complexité, il occupe un espace de 

recherche vital dans la communauté scientifique. Les nombreux rapports dans ce domaine 

témoignent de son importance. Les bases de Schiff sont une classe prometteuse de composés 

bioactifs qui, en plus d'être des molécules aux applications très diverses, sont faciles à obtenir 

et permettent de moduler leur architecture moléculaire, révélant de nouveaux potentiels et de 

meilleurs agents thérapeutiques [20, 28, 29]. 

Les bases de Schiff représentent un échafaudage de ligand idéal car elles ont démontré 

un large spectre d'activités antitumorales [30], antivirales [31, 32] , antimicrobiennes [33, 34] 

et anti-inflammatoires [35, 36]. 
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Les bases de schiff et leurs complexes trouvent aussi des applications dans le domaine 

de la chimie analytique et plus précisément, leur action inhibitrice sur les métaux dans des 

milieux corrosifs [37, 38]. 

 

II. Métaux et environnement 

 
II-1 Introduction 

Les métaux lourds ou éléments traces métalliques (ETM) sont présents naturellement, 

mais en très petites quantités dans le sol, l'eau et l'air. D'autre part, certaines activités 

humaines, telles que la combustion du charbon, du pétrole, des déchets et certains procédés 

industriels, émettent de grandes quantités de carbone dans l'environnement. 

La contamination par les métaux pose un problème particulier car les métaux ne sont 

pas biodégradables. Aussi, le long de la chaîne alimentaire, certains se concentrent dans les 

organismes. En tant que tels, ils peuvent être trouvés à des niveaux très élevés dans certaines 

espèces qui sont consommées par les humains, comme les poissons. Cette « bioaccumulation 

» explique leur très forte toxicité. 

 
II.2 définition 

Un métal est une matière, issue le plus souvent d'un minerai ou d'un autre métal, dotée 

d'un éclat particulier, bon conducteur de chaleur et d'électricité, ayant des caractéristiques de 

dureté et de malléabilité, se combinant ainsi aisément avec d'autres éléments pour former des 

alliages utilisables dans l'industrie, l'orfèvrerie.... 

 

On appelle métaux lourds les éléments métalliques naturels, métaux ou dans certains cas 

métalloïdes caractérisés par une masse volumique élevée, supérieure à 5 grammes par cm3. 

Quarante et un métaux correspondent à cette définition générale auxquels il faut ajouter cinq 

métalloïdes [39]. 

 

L'appellation métaux lourds est d'ailleurs souvent discutée car certains métaux toxiques 

ne sont pas particulièrement lourds comme : le zinc, tandis que certains éléments toxiques ne 

sont pas tous des métaux comme : l'arsenic. Pour ces différentes raisons, la plupart des 

scientifiques préfèrent à l'appellation métaux lourds, l'appellation « éléments en traces 

métalliques » -ETM- ou par extension « éléments traces » [40]. 

 

Du point de vue sientifique, on distingue deux types de métaux, selon leurs effets 

physiologiques et toxiques : métaux essentiels et métaux toxiques. 
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II.2.1 Métaux essentiels 

Éléments traces essentiels à de nombreux processus cellulaires et présents en très petites 

quantités dans les tissus vivants. Certains deviennent toxiques lorsque les concentrations 

dépassent un certain seuil. C'est le cas du cuivre (Cu), du zinc (Zn) et du fer (Fe). 

 

II.2.2 Métaux toxiques (non essentiels) 

Possèdent des propriétés nocives pour l'environnement et ont des effets toxiques sur les 

organismes, même à de faibles concentrations. C'est le cas du plomb (Pb), du mercure (Hg) et 

du cadmium (Cd). 

 

II.3. Effet sur la santé 

Les métaux lourds s'accumulent dans certains organes comme le foie, les os, et les reins 

et le cerveau. Une exposition à forte dose de ces substances nuisibles peut même être 

impliquée dans des pathologies sévères telles que la sclérose en plaque, les maladies 

neurodégénératives, l'insuffisance rénale, le diabète, les troubles psychologiques et 

neurologiques [41]. 

 

De plus, la cellule est la plus petite unité biologique de base, et les métaux lourds 

peuvent provoquer sa dégénérescence. Quelques métaux sont même cancérigènes, de sorte 

que l'unité de base de la vie peut être endommagée [42]. 

 

II.4. Effet sur l’environnement 

Les métaux lourds affectent négativement tous les compartiments de l'environnement. 

Un écosystème est constitué de deux secteurs étroitement imbriqués qui déterminent sa 

structure, sa fonction et son développement. Nous assistons impuissants à la progression de la 

mondialisation des enjeux environnementaux. Malgré les avantages qu'ils nous apportent, la 

production agricole moderne, l'industrie propre et les développements biotechnologiques ont  

augmenté la concentration des polluants élémentaires dans l'environnement. Cependant, la 

pollution est répandue dans de grandes parties du monde [42]. 

 

II.5. Normes 

La surveillance de la qualité de l’eau impose des problèmes de plus en plus difficiles à 

résoudre parce-que l’augmentation de la quantité de l’eau utilisée en économie a déterminé 

l’augmentation du volume de l’eau usée restitué aux ressources naturelles, en provoquant la 

détérioration de sa qualité. 
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Pour l’Algérie, le décret exécutif n° 06-141 du 19 avril a pour objet de définir les 

valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Normes de rejet d'effluent en Algérie 
 

Métal Cd Cu Pb Al Zn Hg Fe Ni Cr 

Concentration 

(mg/L) 

0.07 0.1 0.5 5 2 0.01 5 0.1 0.1 

 

 
Pour quelques pays industriels, les normes adoptées sont représentés dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 2: Normes de rejets industriels de quelques pays industriels 
 

Métal 

 
Pays 

Fe Cu Ni Zn Cd Pb Al Sr Cr Hg 

France 5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 5 2 0.5 0.005 

Belgique 2 2 3 5 1 1 2 -- 2 0.1 

Almagne 3 0.5 0.5 1 0.2 0.5 3 1 0.5 -- 

Suisse 1 1 2 2 1 1 10 -- 2 0.1 

II.6 Le Cuivre 
 

II.6.1 Définition 

Le cuivre est un métal de couleur rouge dorée et de symbole Cu. C'est un très bon 

conducteur de l'électricité, comme l'argent et l'or, qui lui sont très proches. Il est très utilisé 

dans la construction pour sa résistance à la corrosion. 

Le mot cuivre vient du mot latin cuprum, lui-même dérivé de Cyprus (Chypre), qui 

possédait des mines de ce métal exploitées par les Romains. 

 

Le cuivre est un des rares métaux qui existent à l'état natif, ce qui en a fait l'un des 

premiers métaux utilisés par les humains. Il apparaît cependant majoritairement dans des 

minéraux, en particulier sous forme de sulfure, du fait de son caractère chalcophile. 

https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9tal_(mat%C3%A9riau)
https://fr.vikidia.org/wiki/Couleur
https://fr.vikidia.org/wiki/Couleur
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Argent
https://fr.vikidia.org/wiki/Or
https://fr.vikidia.org/wiki/Latin
https://fr.vikidia.org/wiki/Chypre_(pays)
https://fr.vikidia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_natif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalcophile
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Les propriétés chimiques du cuivre sont données dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 3: Caractéristiques physico-chimiques du cuivre 

 

Masse atomique 63.546 g/mol 

Masse volumique 8.9 g/cm3 à 20° C 

Température de fusion 1083° C 

Température d’ébullition 2595° C 

Numéro atomique 29 

Minerai d’origine Natif , oxydés ou sulfurés 

 

II.6.2 Toxicité 

Le cuivre est un des composants de nombreuses protéines de l'organisme; la quasi- 

totalité du cuivre de l'organisme est fixée à des protéines. Les ions cuivre non liés (libres) sont 

toxiques. L'intoxication par le cuivre peut être acquise ou héréditaire comme dans la Maladie 

de Wilson [43]. 

L'intoxication acquise par le cuivre peut être due à l'ingestion ou à l'absorption de 

cuivre en quantité excessive, par l'ingestion de nourriture ou de boissons acides qui ont été en 

contact prolongé avec un récipient en cuivre. Une gastro-entérite autolimitée associée à des 

nausées, à des vomissements et à une diarrhée [44]. 

II.6.3 Impact sur l’environnement 
 

L'impact environnemental du cuivre touche de nombreux domaines de la nature. De 

nombreux organismes ont développé des moyens physiologiques ou métaboliques pour 

réguler, excréter et/ou détoxifier les quantités excessives de cuivre interne et d'autres éléments 

essentiels. Ainsi, les concentrations de cuivre dans les tissus ne sont pas un bon indicateur des 

effets toxiques potentiels sur l'organisme, ce qui rend le concept de "bioaccumulation" 

inapproprié [45]. 

https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-nutritionnels/carence-en-min%C3%A9raux-et-intoxication-par-les-min%C3%A9raux/maladie-de-wilson
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-nutritionnels/carence-en-min%C3%A9raux-et-intoxication-par-les-min%C3%A9raux/maladie-de-wilson
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II.7 Le cadmium 
 

II.7.1 Définition 

Le cadmium Cd est un métal blanc-bleuâtre, mou et très malléable. Il appartient à la 

famille des métaux de transition. Il n’existe pas à l’état natif mais est obtenu industriellement  

comme sous-produit de la métallurgie du zinc, mais est aussi présent dans des minerais de 

plomb et de cuivre. 

Il se retrouve principalement sous forme de chlorure, d’oxyde, de sulfate, de nitrate ou 

de sulfure. Il est utilisé dans de nombreux procédés industriels comme par exemple la 

fabrication des accumulateurs électriques, la production de pigments, les écrans de télévision, 

la photographie, la métallisation des surfaces, etc. 

Ses propriétés physico-chimiques, proches de celles du calcium, lui permettent de 

traverser les barrières biologiques et de s’accumuler dans les tissus. Le cadmium est aussi 

présent dans la fumée de cigarette sous forme de très fines particules d’oxyde de cadmium. 

Les propriétés chimiques du cadmium sont données dans le tableau ci-dessous 

 
Tableau 4: Caractéristiques physico-chimiques du cadmium 

 

 

 

Masse atomique 112.414 g/mol 

Masse volumique 8.69 g/cm3 à 20° C 

Température de fusion 321.07° C 

Température d’ébullition 767° C 

Numéro atomique 48 

Minerai d’origine Kadmeia 

 

II.7.2 Toxicité 

L’exposition aiguë à de fortes doses peut provoquer de sévères complications (un 

risque accru de cancer du poumon avec des concentrations urinaires de cadmium élevées) 

En revanche, une exposition prolongée au cadmium chez l’Homme peut induire une atteinte 

rénale, une fragilité osseuse, des effets sur l’appareil respiratoire, des troubles de la 

reproduction ainsi qu’un risque accru de cancer. Il est aussi suspecté d’entrainer des effets sur  

le foie, le sang et le système immunitaire [46]. 
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De plus une étude cas-témoin menée aux Etats-Unis en 2006, sur une population de 

246 femmes âgées de 20 à 69 ans des niveaux de cadmium urinaire élevés a présenté un 

risque deux fois supérieur de développer un cancer du sein comparativement à celles 

présentant des niveaux de cadmium urinaires faibles après ajustement avec certains facteurs 

de risque tels que des expositions à d’autres métaux en particulier l’arsenic [47]. 

II.7.3 Impact sur l’environnement 
 

Le cadmium est rejeté par différentes sources naturelles et anthropiques dans 

l’atmosphère, les milieux aquatique et terrestre, essentiellement sous la forme de particules. 

Le cadmium peut être rejeté naturellement par les volcans ou la météorisation des roches ; il 

peut également provenir des activités humaines, notamment de l’extraction minière et de la 

production, de l’utilisation et de l’élimination de produits contenant du cadmium [48]. 

Une fois qu’il est présent dans l’environnement, il peut y rester pendant longtemps. Il 

peut être déplacé d’un emplacement à l’autre, sous la forme de particules qui sont soit 

transportées par le vent, soit emportées par les eaux. 

Dans les écosystèmes aquatiques et terrestres, il a tendance à s’accumuler dans les 

organismes vivants, notamment chez les vertébrés, et plus particulièrement dans des organes 

tels que le rein et le foie ; il s’accumule également chez les invertébrés, dans les algues et les 

plantes. Les effets sur les oiseaux et les mammifères touchent essentiellement les reins. 

II.8 Le plomb 
 

II.8.1 Définition 

Le plomb est un élément chimique se présentant sous la forme de métal noir grisâtre 

de forte densité. Il provient de la famille des cristallogènes. 

Le plomb, présent dans la croûte terrestre, se distingue des autres métaux grâce à sa 

grande malléabilité et sa résistance à la corrosion. L'être humain peut être exposé au plomb 

lors d'activités de fabrication ou de recyclage, lors de l'utilisation de certaines peintures, mais 

aussi lorsqu'un support contenant du plomb fait l'objet d'une intervention. Certaines particules 

de plomb peuvent également être présentes dans des bijoux, jouets ou même dans certains 

produits cosmétiques et médicaments traditionnels. Son utilisation remonte à des temps très 

anciens et est toujours d'actualité malgré sa toxicité. 
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Les caractéristiques physico-chimiques du plomb sont résumées dans le tableau 

suivant : 

Tableau 5: Caractéristiques physico-chimiques du plomb 
 

 

 

Masse atomique 207.2 g/ mol 

Masse volumique 11.35 g/cm3 à 20° C 

Température de fusion 327° C 

Température d’ébullition 1740° C 

Numéro atomique 82 

Minerai d’origine Galène 

 

 

 

II.8.2 Toxicité 

Le plomb est classé comme cancérogène probable chez l'Homme depuis une dizaine 

d'années. Il est toxique chez l'Homme même à faible dose. L'intoxication se caractérise par de 

l'anémie, une baisse de la qualité auditive et des atteintes rénales, ainsi que par une perte de 

QI (Quotient intellectuel). L'ensemble des troubles causés par le plomb sont rassemblés sous 

l'appellation de « saturnisme », Saturne étant la planète à laquelle les alchimistes associaient 

le plomb [48]. 

II.8.3 Impact sur l’environnement 
 

La toxicité du plomb a été un sujet d'intérêt pour les scientifiques de l'environnement 

en raison de ses effets toxiques sur les plantes, les animaux et les humains. Une augmentation 

de plusieurs activités industrielles liées au Pb et l'utilisation de produits contenant du Pb tels 

que les produits agrochimiques, l'huile et la peinture, l'exploitation minière, etc. peut conduire 

à contamination dans l'environnement et par conséquent peut entrer dans la chaîne alimentaire 

[49]. 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cancerogene-2635/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-anemie-652/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-saturnisme-8948/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/saturne-saturne-3703/
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CHAPITRE II : Matériels et Méthodes 

Les    produits,     la diéthylènetriamine, le 4-(diméthylamino)benzaldéhyde, l’éthanol, 

les nitrates de cadmium, les nitrates de cuivre et les nitrates de zinc sont des produits 

commerciaux (Aldrich), qui sont utilisés comme produits de départ dans la synthèse du ligand 

et l’étude cinétique de la complexation. 

 

i. Synthèse du ligand L1 
 

Le ligand L1 (figure 13), est préparé par condensation de 0.103 g (10-3mol) de 

diéthylènetriamine et 0.298 g (2.10-3 mol) de 4-(diméthylamino)benzaldéhyde dans 10 ml de 

l’éthanol. Le mélange est chauffé à reflues pendant trois heures. Après refroidissement et  

évaporation partielle du solvant, des monocristaux beiges (aiguilles) sont obtenus. 
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figure 13: Structure du ligand L1 
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ii. Cinétique d’adsorption : Mode opératoire 
 

Une masse de 0.1g du ligand L1 est ajouté à un volume de 100 ml d’une solution 

métallique, de concentration 100 ppm dans un bécher. 

Le mélange est soumis à une agitation magnétique à température ambiante. A différents 

intervalles de temps, des prélèvements d’échantillon sont réalisés après filtration [50]. 

La détermination de la quantité du métal adsorbé par les ligands à l’équilibre se fait 

à partir de la relation suivante : qe =     10-3
 

 
- Ce et Ct sont respectivement les concentrations initiales et instantanées du métal à 

l’équilibre (mg/l). 

- V : est le volume de la solution (ml) 

- m est la masse de l’adsorbant. 
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iii. Caractérisation 
 

Plusieurs méthodes de caractérisation, ont été utilisé dans ce présent travail, telsquela 

spectroscopie Infra-Rouge, la résonnance magnétique nucléaire du proton RMN 1H, la 

spectroscopie UV-visible et la spectrophotométrie d’absorption atomique. 

1) Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire RMN 

La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) constitue l'une des 

meilleures méthodes d’analyse utilisées pour l’identification des molécules organiques. Elle 

est fondée sur la mesure de l'absorption des ondes électromagnétiques dont la fréquence est 

inférieure à 300 GHz par un noyau atomique placé dans un champ magnétique fort [51]. 

La spectroscopie RMN consiste à observer les transitions entre 2 niveaux d’énergie 

très proches d’un noyau soumis à un champ magnétique. Tous les noyaux qui interagissent  

avec les champs magnétiques possèdent un moment de spin nucléaire. Ce moment de spin 

nucléaire est noté I et est plus simplement appelé « spin nucléaire ». Par suite, ces noyaux 

possèdent ainsi un moment magnétique nucléaire µ. Notre étude est limitée à la R.M.N du 

proton, RMN1H [52]. 

Le signal est caractérisé par le déplacement chimique du proton exprimé en ppm. 

Il détecte ce proton lorsqu’il se trouve dans un champ magnétique. Ce dernier dépend 

essentiellement le type d’atome auquel il est attaché (carbone, azote ou oxygène), des 

substituants portés par cet atome et les atomes voisins [53]. 

 

2) Spectroscopie Infra-Rouge IR 

La spectroscopie infrarouge (IR) est technique d’identification s'utilise 

principalement pour l'analyse qualitative d'une molécule en mettant en évidence la présence 

de liaisons entre les atomes (fonctions et groupements). Cette technique étudie les 

vibrations et les rotations des molécules lorsqu’elles sont irradiées par une onde 

électromagnétique de fréquence comprise dans le domaine de l’infrarouge [54]. 

La spectroscopie IR est basée sur l’interaction de la lumière IR avec le nuage 

électronique des liaisons chimiques. L’absorption d’énergie permet à un électron d’une 

liaison chimique de passer d’un état fondamental à un état excité. Dans le cas de la 

spectroscopie d’absorption IR, le rayonnement émis par la source polychromatique n’est 

généralement pas assez énergétique pour provoquer des transitions électroniques, mais il 

induit des transitions entre les niveaux d’énergie vibrationnelle et rotationnelle. Ce qui va 

donc conduire à des mouvements de vibration et de rotation au sein de la molécule. 
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Donc à chaque groupe d’atomes subissant ces mouvements il correspondra une bande 

d’absorption caractérisé par un nombre d’ondes ν bien déterminé. 

Le domaine infrarouge est arbitrairement divisé en 3 parties, le proche infrarouge 

125500-4000 cm-1, le moyen infrarouge 4000-400 cm-1 et le lointain infrarouge soit 400-10 

cm -1 (Figure 14). 

Le spectre infrarouge (IR) de notre ligand a été enregistré dans le domaine (400 – 

4000) cm-1 à l’état solide sur un spectrophotomètre Perkin-Elmer 9800 à Transformé de 

Fournier (FTIR), au laboratoire de chimie inorganique et environnement (LCIE) à l’université 

de Tlemcen. 

 
 

figure 14: Domaine de l'IR dans le spectre électromagnétique 
 

3) Spectroscopie UV-Visible 

La spectroscopie ultraviolet-visible est une technique de spectroscopie mettant en jeu 

les photons dont les longueurs d'onde sont dans le domaine de l'ultraviolet (100 nm - 400 nm) 

et du visible (400 nm - 800 nm). Soumis à un rayonnement dans cette gamme de longueurs 

d'onde, les molécules, les ions ou les complexes sont susceptibles de subir une ou 

plusieurs transitions électroniques. Les substrats analysés sont le plus souvent en solution, 

mais peuvent également être en phase gazeuse et plus rarement à l'état solide [55]. 

Le spectre électronique est généralement présenté comme une fonction de l'absorbance 

en fonction de la longueur d'onde. Il peut aussi être présenté comme le coefficient d'extinction 

molaire en fonction de la longueur d'onde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transitions_%C3%A9lectroniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_d%27extinction_molaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_d%27extinction_molaire
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De notre part nous avons utilisé la spectroscopie ultraviolet-visible pour confirmer la 

formation des complexes de cuivre (II), cadmium (II) et de zinc (II). 

 

4) Spectroscopie d’absorption atomique 

la spectrométrie d'absorption atomique (SAA) est une technique de spectroscopie 

atomique servant à déterminer la concentration des éléments métalliques (métaux 

alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition) ainsi que les métalloïdes dans un échantillon. 

Ceux-ci sont atomisés à l'aide d'une flamme alimentée d'un mélange de gaz ou d'un four 

électromagnétique [56]. 

L’absorption atomique consiste donc à la mesure de l’absorption des radiations photoniques 

par des atomes, elle est liée à la concentration de l’élément par la relation de Beer–Lambert : 

A = log  = ε.l.C où : 

A : l’absorbance. 

I0 : Intensité de la radiation incidente. 

 
I : Intensité de la radiation après la traversée de la source thermique. 

ε : Coefficient d’absorption molaire (l /mole.cm). 

l : Longueur du chemin optique (cm). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalin
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalin
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalino-terreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_transition
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I. Le ligand L1 

 
I.1 Isolation et caractérisation du ligand L1 

Le ligand L1 préparé dans notre présent travail a été isolé sous forme de cristaux 

beiges. La taille des monocristaux n’était pas suffisante pour diffracter les rayons x. Il est 

stable à l’air, de point de fusion 269 °C, sa caractérisation a été faite à partir d’analyses 

spectrales. 

Les propriétés physiques de notre ligand synthétisé, sont rassemblées dans le tableau 

(6) suivant : 

Tableau 6: Propriétés physiques du ligand L1 
 

 
 

 

 

 
Ligand 

 

 

 
Formule 

 

 

 
Couleur 

 

 

 
F °C 

 

 
Solubilité 

H2O MeOH EtOH DMF DMSO Acétone 

L1 
 
C26H25N3O4 

 
Beige 

 
269 

 
S 

 
S 

 
S 

 
SC 

 
SC 

 
Ins 

 

S : soluble 

Ins : insoluble 

SC : soluble à chaud 

 

 
I.2 Résultats des études spectrales du ligand L1 

 

I.2.1 Analyse du spectre IR 

Le spectre infrarouge du ligand L1, à l’état solide, dans le KBr présente un ensemble 

des bandes qui sont rassemblées dans le tableau (7) 
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Tableau 7: Bandes principales d’absorption IR (cm-1) du ligand L1 
 

 

Spectre infrarouge 

ѵ(C=N) 1601 

ѵ(C-N) 1200 

ѵ(C=C) 1464 

ѵ (C-H) 

ѵ (N-H) 

δ (N-H) 

732 

3436 

1661 

 
 

La formation du ligand base de schiff est confirmée par l’apparition de la bande 

d’absorption caractéristique de cette fonction (C=N) à 1601 cm-1 qui était absente dans les 

réactifs de départ. 

L’identification du cycle aromatique est caractérisée par la présence d’une bande 

d’absorption caractéristique d’une vibration d’élongation √C=C à 1464 cm-1. Les absorptions 

correspondant aux vibrations de déformation hors du plan des liaisons C─H des cycles 

aromatiques sont situées à 732 cm-1. Elles sont fines et intenses et apparaissent dans ce 

domaine pour un noyau aromatique bisubstitué. 
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figure 15: Spectre IR du ligand L1 
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I.2.2. Analyse du spectre RMN 1H 

L’enregistrement du spectre de résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 1H), 

nous a permis de tirer les informations suivantes sur la structure du ligand L1 (tableau 8). 

Tableau 8: Données du spectre RMN 1H pour le ligand L1 
 

 
Spectre RMN 1H (déplacement chimique) 

 
H CH3-N = 2,67 ppm  H Ar-H = 3,28 ppm 

H Ar-H =3,9 ppm H N-CH2 = 4,45 ppm 

H N=CH = 7,65 ppm H NH-CH2 = 8,5 ppm 

H NH =9,08 ppm 
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figure 16: Spectre RMN du ligand L1 
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II. Etude cinétique 

 
II.1 Effet du temps de contact 

L’étude de l’évolution de la quantité du métal Cd (II), Cu (II) et Zn (II) complexé 

par le ligand L1 en fonction du temps (Figure 17, 18 et 19), montre une forte 

complexation des métaux lors du contact métal-ligand dès les premières minutes suivies 

d’un équilibre. 

figure 17: Cinétique de la complexation du Cd (II) par le ligand L1 

 

 
figure 18: Cinétique de la complexation du Cu (II) par le ligand L1 
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figure 19: Cinétique de la complexation du Zn (II) par le ligand L1 

Afin d’expliquer la différence entre les trois métaux étudiés, nous avons rassemblé les 

trois graphes qui représentent la quantité du métal éliminé (cadmium (II), cuivre (II) et zinc 

(II)) par le ligand L1 en fonction du temps (Fig 20). 

 
 

figure 20: Cinétiques de la complexation du cadmium, cuivre et zinc sur L1 
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L’étude comparative de la cinétique de complexation, montre une élimination très 

élevée des métaux, avec un temps d’équilibre égal de dix minutes. 

On peut expliquer ces résultats par la présence de plusieurs sites donneurs du ligand tel 

que les doublets libres de l’azote et de l’oxygène qui interviennent dans la complexation. 

II.2 Influence du pH 

Afin d’éviter la précipitation des hydroxydes, nous avons choisi les valeurs de pH 

suivantes : 2, 3, 4, 5 et 6 pour les trois métaux dans l’étude de l’influence du pH sur la 

cinétique de complexation de ces métaux lourds par leligand L1. 

Les résultats de l’étude cinétique obtenus sont représentés sur les figures 21, 22 et 23, 

respectivement pour le Cadmium (II), le cuivre (II) et le Zinc (II). 

 

 

figure 21: Effet du pH sur la cinétique de la complexation du Cd(II) par le ligand L1 
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figure 22: Effet du pH sur la cinétique de la complexation du Zn(II) par le ligand L1 
 

figure 23: Effet du pH sur la cinétique de la complexation du Cu(II) par le ligand L1 

Nous avons rassemblé les trois graphes pour mieux comprendre l’effet de ce paramètre sur les 

équilibres des métaux Cd(II), Cu(II) et Zn(II) en fonction des pH étudiées (Fig 24). 
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figure 24: Effet du pH sur la cinétique de la complexation des métaux lourd par le ligand L1 

 

La figure 24 montre, que la quantité des trois métaux éliminés est indépendante du pH. 

Notons que, quelle que soit la valeur du pH la quantité du métal éliminé est élevée. Ceci, peut-

être expliqué par l’augmentation du nombre de sites de coordination qui existe dans notre 

ligand. 

II.3 Influence de la température 

Nous avons choisi les températures suivantes : 20, 30, 40, 50 et 60 °C, pour étudier 

l’influence de ce paramètre sur l’évolution de la cinétique de la complexation des métaux 

lourds par notre ligand synthétisé. 

Les résultats de l’étude cinétique obtenus sont représentés sur les figures 25, 26 et 27, 

respectivement pour le Cadmium (II), le cuivre (II) et le Zinc (II). 
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figure 25: Effet de température sur la quantité complexée du cadmium à l'équilibre par le 

ligand L1 
 

figure 26: Effet de température sur la quantité complexée du cuivre à l'équilibre par le ligand 

L1 
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figure 27: Effet de température sur la quantité complexée du zinc à l'équilibre par le ligand L1 
 

Pour mieux comprendre l’effet de ce paramètre sur l’élimination de ces trois métaux 

lourds par la complexation, nous avons rassemblé les trois graphes dans la figure 28. 

 

 
figure 28: Effet de température sur la quantité complexée des trois métaux à l'équilibre par le 

ligand L1 

D’après la figure 28, on peut observer que, l’élimination de ces trois métaux n’est pas 

favorisée par ce paramètre dans l’intervalle de température étudié de 20 à 60°C. Notons que, 

la quantité des trois métaux éliminés est indépendante de la température. 

Les résultats d’élimination des trois métaux à l’équilibre pour les températures 20°, 

40° et 60°C, sont rassemblés dans le Tableau 9. 
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Tableau 9: Quantités complexées des métaux lourds à 20°, 40° et 60°C par le ligand L1 
 

 

Métal à 20°C à 40°C à 60°C 

Cd (II) 19,79 19,8 19,82 

Cu (II) 17,82 17,5 17,59 

Zn (II) 19,79 19,81 19,82 

 

 

 

II.4 Déterminations du type d’interaction métal – ligand : Paramètres thermodynamiques 

Pour expliquer la nature de l'interaction entre le ligand et les ions métalliques, nous 

avons dû déterminer les paramètres thermodynamiques du contact. Les paramètres 

thermodynamiques : ΔH et ΔS d'adsorption de métaux lourds sur L1 sont déterminés 

graphiquement à partir de la courbe de ln K par rapport à 1/T (T en degrés Kelvin). 

La chaleur d’adsorption (ΔH) est donnée par la relation de Gibbs-Helmholtz : 

 

ΔG = - RTLnKC Avec ΔG = ΔH – TΔS 

LnKC   Avec KC  

 
Où ; 

T : température absolue (K). 

 

R : constante des gaz parfaits (8.314Joule/mole K). 

K
c 
: constante d’équilibre. 

ΔH° : variation de l’enthalpie (cal/mole). 
 

ΔS° : variation de l’entropie (cal /mole K). 

C
0 
: concentration initiale de l’adsorbat. 

C
e 
: concentration à l’équilibre de l’adsorbat. 
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figure 29: Détermination des enthalpies et des entropies d'adsorption des métaux lourds par 

notre ligand L1 

 

 
Nous avons obtenu sur la figure 29 des droites avec des bons coefficients de corrélation 

(Tableau 10), ce qui nous permet de calculer les ΔH, ΔS et ΔG des trois métaux lourds par 

notre ligand synthétisé. 

Tableau 10: Paramètres thermodynamiques de la complexation des métaux lourds par le 

ligand L1 
 

 
Métal  Ligand L1    

 ΔH 

(KJ/mole) 

ΔS 

(KJ/mole/K) 

R2  ΔG (KJ/mole) 

  T°=20°C T°=40°C T°=60°C 

Cd (II) -145,81 -0,49 0,98 -2,24 7,56 17,36 

Cu (II) -205,08 -0,69 0,81 -2,91 10,89 24,69 

Zn (II) -259,53 -0,83 0,92 -16,34 0.26 16,86 

 

 

Les valeurs négatives de ΔH confirment que la complexation de ces trois métaux 

lourds par notre ligand synthétisé L1 est un processus exothermique. 

Par ailleurs, les valeurs élevées de ΔH, montrent que l’élimination de ces trois 

métaux par notre ligand L1 est chimique. Ce qui indique d’une manière claire qu’il s’agit 

bien d’une complexation. 

Cd 

Cu 

Zn 

Ln
 K

c 
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Les valeurs négatives de ΔS pour les trois métaux étudiés (tableau 10) indiquent 

une augmentation de l'ordre. Ce qui exprime que la complexation est un phénomène bien 

ordonné. 

Les valeurs négatives de ΔG (tableau 10) indiquent la spontanéité de la réaction de 

complexation de notre ligand L1 avec le zinc (II), le cadmium (II) et le cuivre (II) à 

température ambiante. 
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Conclusion 

 
L’objectif principal de ce mémoire est la dépollution des eaux usées par la 

complexation des ions métalliques. Pour cela, nous avons synthétisé un nouveau ligand 

organique capable de chélater des métaux lourds dans l’eau. 

Notre ligand est une base de schiff qui possède une structure polydentate. En effet la 

présence de plusieurs sites donneurs du ligand tel que les doublets libres de l’azote et de 

l’oxygène interviennent dans la complexation des ions métalliques. 

 

Le ligand a été caractérisé par différentes méthodes spectroscopiques telles que 

l’infrarouge, la résonance magnétique nucléaire et l’UV-Visible. Ce qui nous a permis de 

mettre en évidence sa structure. 

 

Les résultats obtenus par la spectroscopie Infrarouge nous ont permis de déterminer 

les bandes d’adsorption caractéristiques des fonctions intervenant dans la structure de 

notre ligand. 

La spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire du proton, nous a 

permis de détecter les protons existant et leurs environnements. 

 

L’étude cinétique montre que notre ligand synthétisé est un bon chélateur pour les 

métaux lourds en solution aqueuse. Cette cinétique est influencée par des paramètres tels 

que la température et le pH. 

 
Le paramètre thermodynamique enthalpie calculé, a montré que l’interaction entre 

notre ligand et les métaux lourds est du type chimique. Ainsi que la complexation de ces 

métaux par notre ligand synthétisé L1 est un processus exothermique. 

 
Ce travail se place dans une problématique de recherche pluridisciplinaire, qui 

associe la chimie organique, inorganique, ainsi que la chimie structurale et 

environnementale. 

 
Ce mémoire donne des perspectives intéressantes d’applications de ce type de 

ligand dans d’autres domaines autres que la dépollution des eaux usées. 
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Résumé 

 
Les travaux réalisés dans ce mémoire ont été entrepris dans le but de la 

décontamination de l’eau par complexation des métaux lourds et ceci en utilisant un nouveau 

ligand base de schiff. 

 

L’étude cinétique montre que notre ligand synthétisé est un bon chélateur pour les métaux 

lourds en solution aqueuse. Cette cinétique est influencée par des paramètres tels que la 

température et le pH. 

 

Mots clés : Ligand, complexe, base de schiff, dépollution de l’eau. 

 

 

Summary 

 
The work carried out in this thesis was undertaken with the aim of 

decontaminating water by complexation of heavy metals and this using a new Schiff base 

ligand. 

 

The kinetic study shows that our synthesized ligand is a good chelator for heavy metals in 

aqueous solution. These kinetics are influenced by parameters such as temperature and 

pH. 

 

Key words : Ligand, complex, schiff base, water depollution.  
 :صخلملا

 

 مادتخساب كلذو ةثقيمال ندلمعاا ديتعق للاخ نم هايلما ريطهت فدهب ةحولطرأا هذه يف لعملا ذيفنت مت
 

 لماع وه انيدل بكرملا طبرا تلا نأ ةيكرحلا ةسرا دلا رهظت لممعادن جيد

 بّ  مخم

 ،شيف ةدعاق ديدج دنيجل

 

 .ةضولحما ةجردو ةررا حلا ةجدر ثلم تعممامب ةيكحرلا صاوالخ هذه ثرأتت  ،يئام لوممح يف يمةقثال
 

 فيش ةدعاق ،اهيلما تطهير ،دمعق ،رذج :ة يحاتفم لات ام مك لا
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