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I. INTRODUCTION 

Afin d�Øvaluer la qualitØ de 
Øtude pØtrographique et gØochimique
CarriŁre du Calcaire blanc d�El Hassasna et la carr
Hadjar). L�objectif principal de ce chapitre consiste à Øtudier les 
pØtrographiques surtout pour la carriŁre
structures sØdimentaires, etc.
provenant des deux carriŁres d�autre part

II. ETUDE DE CARRIERE DU

Fig. 6- Vue panoramique de l

A. Situation gØographique de 

La carriŁre du Calcaire 
cimenterie de Saida, plus exactement à
au Sud-Est de la ville de Saida
Djebel Boumia, à l�Ouest par Ghabet et Touis
8). Cette derniŁre s�Øtale sur une superficie de 166 ha, dont 40
actuelle.  

 
Par ailleurs, les rØserves de calcaire

SCIS inØdit ,2014). 
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de la matiŁre premiŁre exploitØe pour la cimenterie de Saida
et gØochimique dØtaillØe a ØtØ rØalisØ sur deux gisements. Il s�agit la
lanc d�El Hassasna et la carriŁre d�Argile de Koudiat Ettine (Ain El 

L�objectif principal de ce chapitre consiste à Øtudier les principales
surtout pour la carriŁre du Calcaire Blanc (nature pØtrographique, la couleur, 

etc.�) d�une part et à l�analyse des donnØes gØochimiques 
d�autre part. 

ETUDE DE CARRIERE DU CALCAIRE BLANC D�EL HASSASNA

Vue panoramique de la carriŁre du Calcaire Blanc d�El

Situation gØographique de carriŁre d�El Hassasna 

alcaire Blanc d�El Hassasna est situØe à 1,5 km au S
plus exactement à  4,5 km au Sud de la localitØ d�El H
de Saida (fig. 7). Elle est limitØe au Nord par Bled el H

à l�Ouest par Ghabet et Touis  et enfin à l�Est par la route national N
s�Øtale sur une superficie de 166 ha, dont 40 % font l�objet de l�exploitation 

rØserves de calcaire sont estimØes à 140 millions de tonnes
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pour la cimenterie de Saida, une 
ØtØ rØalisØ sur deux gisements. Il s�agit la 

iŁre d�Argile de Koudiat Ettine (Ain El 
principales caractØristiques 

lanc (nature pØtrographique, la couleur, 
l�analyse des donnØes gØochimiques 

D�EL HASSASNA   

 

�El Hassasna. 

ssasna est situØe à 1,5 km au Sud-Est de la 
Hassasna et à 19 km 

Bled el Hadjar, au Sud par 
à l�Est par la route national N ° 92  (fig. 

bjet de l�exploitation 

sont estimØes à 140 millions de tonnes (Rapport 
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Fig.7- Situation gØographique de la carriŁre de Calcaire Blanc d�El Hassasna (Google Earth). 

 

Fig. 8 - Situation gØographique de la carriŁre du Calcaire Blanc d�El Hassasna  
(d�aprŁs Rapport C.E.T.I .M. inØdit, 2014). 
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B. La gØologie du gisement

La formation gØologique qui constitue le gisement est reprØsentØe
microcristallins durs de couleur blancs lai
(Bathonien ?). C�est un calcaire 
gisement est constituØ par de
dolomies. Par ailleurs, les couches
12° (Rapport SCIS inØdit, 2014

 
C. La structure de gisement

Ce gisement de calcaire se caractØrise par une structure tabulaire 
pendage doux de 2 à 3° avec un azimut de 60 
distinguer une intense fracturation

D. Etude pØtrographique

Les gradins ØtudiØs sont 
essentiellement par une succession des bancs 
centimØtriques à mØtrique, de couleur gØnØralement blanc

1. Premier gradin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9

Ce gradin est constituØ de bas en haut par la succession  suivante

-une couche de marne de couleur rougeâtre 

-une succession de sept bancs dØcimØtriques (0,20 à 0,50 m) de calcaires marneux compacts
(prØsence des stylolithes) essentiellement crayeux
bioturbØs et de couleur blanchâtre à rougeâtre à la patine et blanchâtre à rosâtre à la cassure, 
contiennent souvent de nombreux
calcaires prØsentent des traces dendrites

-Une couche de marne indurØe de couleur verdâtre à t aches rosâtres
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gisement de la carriŁre d�El Hassasna 

La formation gØologique qui constitue le gisement est reprØsentØe
microcristallins durs de couleur blancs laiteux localement rosâtres, d�âge

?). C�est un calcaire fissurØ en diaclases sous des effets tectonique
des calcaires qui reposent sur des argiles plastiques et sur des 

es couches de calcaires plongent vers le Nord avec un pendage de 5 à 
SCIS inØdit, 2014). 

La structure de gisement de la carriŁre d�El Hassasna 

Ce gisement de calcaire se caractØrise par une structure tabulaire 
de 2 à 3° avec un azimut de 60 à 70. Au niveau de cette carriŁre, nous avons pu 

distinguer une intense fracturation subverticale (annexe, 2A) affectant les bancs.

Etude pØtrographique  

sont situØs dans la partie Sud de la carriŁre.
par une succession des bancs de calcaires marneux

centimØtriques à mØtrique, de couleur gØnØralement blanc. 

gradin (hauteur = 7,5 m)  

9- Vue panoramique de premier gradin. 

Ø de bas en haut par la succession  suivante : 

de marne de couleur rougeâtre à verdâtre, d�une Øpaisseur de 0,

bancs dØcimØtriques (0,20 à 0,50 m) de calcaires marneux compacts
essentiellement crayeux, à ciment micritique . Ces calcaires

blanchâtre à rougeâtre à la patine et blanchâtre à rosâtre à la cassure, 
souvent de nombreux bioclastes (fragment de bivalves). Notons aussi que ces 

traces dendrites (annexe, 2B). 

Une couche de marne indurØe de couleur verdâtre à t aches rosâtres , d�Øpaisseur de 1
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La formation gØologique qui constitue le gisement est reprØsentØe par des calcaires 
teux localement rosâtres, d�âge  Jurassique moyen 

sous des effets tectonique (fig. 5). Ce 
plastiques et sur des 

ord avec un pendage de 5 à 

Ce gisement de calcaire se caractØrise par une structure tabulaire prØsentant un 
carriŁre, nous avons pu 

bancs. 

carriŁre. Ils sont formØs 
de calcaires marneux, d�Øpaisseurs 

0,5 m. 

bancs dØcimØtriques (0,20 à 0,50 m) de calcaires marneux compacts 
. Ces calcaires sont 

blanchâtre à rougeâtre à la patine et blanchâtre à rosâtre à la cassure, 
Notons aussi que ces 

d�Øpaisseur de 1,5 m. 
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-Trois bancs de calcaire marneux bioturbé
leurs épaisseur est de 1 m et renferme
bancs décimétriques de calcaires bioclastiques 
verdâtre à la cassure et rougeâtre à verdâtre à la patine.

Fig. 10- Représentation de la c

2. Deuxième gradin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11
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alcaire marneux bioturbés, de couleur verdâtre à la cassure et à la 
r est de 1 m et renferme des bioclastes (fragments de bivalves)

de calcaires bioclastiques (fragment de bivalves et oursins),
rougeâtre à verdâtre à la patine. 

Représentation de la colonne lithologique de premier gradin

Deuxième gradin (hauteur = 7,5 m) 

11- Vue panoramique de deuxième gradin. 
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verdâtre à la cassure et à la patine, 
(fragments de bivalves). Suivi par des 

oursins), de couleur 

 

premier gradin. 


